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A.3.9.3 要求

电池不应产生破裂现象，端子元酸化痕迹。
A. 3. 10 防沫性能试验
A. 3. 10. 1 目的

检验电池的防沫性能。
A.3. 10.2 试验方法

将编号为2 it 电池依据制造商规定的充电条件对电池充电48 h。 在以o. 05C20A的恒流充电4h，保

持充电状态． 在电池排气孔上方放置一个浸湿的 pH 试纸，观察试纸变化情况。
A. 3. 10. 3 要求

试纸不应产生酸化反应．
A. 3. 11 耐冲击性能试验
A. 3. 11. 1 目的

检验电池的耐冲击性能．
A. 3. 11. 2 试验方法

将编号为3 瞌 电池依据制造商规定的充电条件对电池充电48 h，测量电池开路电压和内阻。 使电池
在 20 cm的高度自由下落3次，观察电池外观变化并测量电池开路电压和内阻。
A. 3. 11. 3 要求

电池不应产生漏液现象，电池极柱不应有断裂现象F试样开路电，压和内阻的变化值不应大于 10%。




